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Giiteiliberwachung von Baustoffgemischen und Béden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBen-
bau nach TL G SoB-StB 04

Eignungsnachweis

1. Fremdiiberwachungspriifung 2017

Priifung nach TL G SoB Ziff. 4.2.

X | Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Werk: Karsee Gesteinsart: Moréne

Probenahme am 09.05./07.09.2017 durch Herrn Jackle

im Beisein von Herrn Heilig als Werksvertreter.
Durch Uberwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste Erzeugnisse:
Sortennummer Gemisch
183 0/5
184 0/8

Gepriiftes Erzeugnis | Entnahmestelle | Verwendungsbereich
0/5 Verladeband Bettungs-/Fugenmaterial n. TL Pflaster-StB, BkI. IlI-VI
0/8 1 "

Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere
Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils gliltige LHO zugrunde.

Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Rottweil. IBAN: DE41 6425 0040 0000 1652 20 Telefon: (0741) 174 36-30
HRB 471001 SWIFT-BIC.: SOLA DE S1 RWL Telefax: (0741) 174 36-59
Geschaftsfihrer: Prof. Dr.-Ing. Kurt Schellenberg, Dr.-Ing. Peter Schellenberg USt.-ID-Nr.: DE 813 652 385 rottweil @ifm-dr-schellenberg.de
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Untersuchungsergebnisse
0/8 0/5 Sollwerte
KorngréBenverteilung (M-%) einz. zus. einz.  zus.
> 63 mm
56 - 63 mm
45 - 56 mm
31,5 - 45 mm
22,4 - 315 mm
16,0 - 224 mm
11,2 - 16,0 mm
80 - 11,2 mm 0,4 100,0 Siehe
56 - 80 mm 10,9 99,6 4,5 100,0 Anhang
40 - 56 mm 16,0 88,7 19,8 95,5
28 - 40 mm 12,6 1251 19,0 75,7
20 - 28 mm 15,6 60,1 14,2 56,7
1,0 - 20 mm 22,7 44.5 19,1 42,5
025 - 1,0 mm 14,0 21,8 15,0 23,4
0,063 - 0,25 mm 5,1 7,8 4,8 8,4
< 0,063 mm 2,7 2,7 3,6 3,6
Uberkorn bis 1,4 D M-% 0,3 4,5 =10 M-%
Kategorie OCqg OCq OCy
Feinanteile M-% 2,7 3,6 = 5 M-% Bettung,
2-9 M-% Fugenmaterial
Rohdichte Mg/m? 2,71 2,71
FlieBkoeffizient 41 36 >35
Kategorie Ecs38 Ecs35 Ecs35
Gebrochene Oberflachen, EN 933-5
vollst. gebrochene Kérner M-% 67,8 85,9
vollst. und teilw. gebr. Kérner M-% 96,9 100,0
vollst. gerundete Korner M-% 1,9 1,0
Kategorie Coor3 Coors Coon

17 1 53565
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Eigenschaften des Korns 8/11, 8/12 bzw. 10/14 mm aus 8/11 und 11/16 Sollwerte
Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 8 Mg/m? 2,71

Wiederstand gegen Zertriimmerung

Schlagzertrimmerung, EN 1097-2, Abs. 6

Einzelwerte M-% 18,56 /17,54 / 18,00

Mittelwert M-% 18,0 <18 M-%
Kategorie SZ1g SZ4s
Los-Angeles-Verfahren, EN 1097-2 Ab. 5

Los-Angeles-Koeffizient 19,0

Kategorie LAz

Wasseraufnahme, M-% 0,70

EN 1097-6, Anh. B

Kategorie -

Widerstand gegen Frost, EN 1367-1

Absplitterung d < 4 mm M-% 0,20 (1/2016) <4 M-%
Kategorie Fi F4
Widerstand gegen Frost-Tausalz-

Beanspruchung, EN 1367-6

Absplitterung d < 4 mm M-% 1,17 (1/2016)

17 / 53565
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Beurteilung

1. Untersuchungsergebnisse

Das Bettungsgemisch 0/5 mm weist nun ausreichend niedrige Anteile an vollstédndig gerundeten
K&rnern auf.

In allen gepriiften Punkten halten die entnommenen Baustoffgemische 0/5 und 0/8 fiir die Verwen-
dung als Bettungs- und Fugenmaterial die Forderungen der TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster fur die
Bauklasse Il - VI ein.

Die 1. Fremdiberwachung 2017 ist damit abgeschlossen.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor
Ort: Karsee
Ausstattung: vollstandig
Laborant: Herr Heilig

2.2 Prifungen des Herstellers

Produktionsabhéngige Priifung: ja
Vollstandigkeit der Priifungen: ja
2.4 Bemerkungen WPK-System ist eingerichtet.

INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG

ROTTWEIL GmbH {@/\

C\

DR-ING

Dr.-Ing. Peter Schellenberg SCHELLLNDLR/ B : Dipl.-Gepl. Matthia Ju?npertz

Yo~
Sy HO\\»C)
Verteiler:

Kiesgesellschaft Karsee GmbH u. Co., Immenstaad, 1-fach

17 / 53565



IA Sq [|| 8ssepjneg In} g)S-18iseljd A LZ pun gis-I8isejid 71 ydeu
ww G/0 usleudyewuabng in} yoleiaqualulgals

G/0 |euayewuabn/-sbunyjeg —

[ ww ] syemsbBunuyouuaugals

i -I n
Institut fiir Materialpriifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH I I

Kiesgesellschaft Karsee GmbH u. Co., Karsee

Siebriickstand [M-%]

oom% Sy G'lg ¥'¢¢ 9L Tl 8 9 ¥ Z l G'0 €900
\\ s
08 / \\ 0z
ot \\ \\ o
" /17 pd -

/ K e
/ / pd 0s

........ / / pd

T 1/ i 00
\ e oL
A \“ v M T, 08
08 f/ \\ 06
: S T H.u,or mm\ ............................ oo

ONNTIFLAIANIYOHONHUOM

[ %-IN ] Buebyoinpgsis



IA SIq ||| 8ssepineg Ny g1S-18)Selid A LZ pun giS-19)Sejlid 11 ydeu
ww g/0 ualjeusjewusbng iny yolaiaqualul|gals

8/0 [eusrewuabny/~-sbunyeg —

[ ww ] syemsbBunuyouusugsls

1 n
Institut fiir Materialpriifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH I I I
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Kiesgesellschaft Karsee GmbH u. Co., Karsee
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Kiesgesellschaft Karsee GmbH u. Co., Karsee
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